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(проект, первая редакция)
БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ 

 Технические условия
Настоящий  проект   не  подлежит   применению  до  его  принятия

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, 

техническому нормированию и сертификации в строительстве

(МНТКС)

ГОСТ 26633-2011

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01-96 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения», а общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению – в ГОСТ 1.5-2001.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона им. А. А. Гвоздева (НИИЖБ), отделением ОАО «НИЦ «Строительство»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строитель​стве (МНТКС).

 За принятие проголосовали
	Наименование страны

по МК (ИСО 3166) 004-97
	Наименование органа государственного управления строительством

	
	


	
	

	
	


4  Настоящий стандарт учитывает требования европейских норм EN 13369-2004; EN 206-1:2000/

4 введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от      г. №             в качестве национального стандарта Российской Федерации с                                     

5 ВЗАМЕН  ГОСТ 26633-91
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Национальные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях  «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

                                                                                                              ( Стандартинформ, 20

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 
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